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3.1

Wstep

Od dawna wiadomo, ze wiele tworzyw sztucznych wykazuje podatno$¢ na kolonizacje
mikroorganizmami oraz degradacje (Lit. 1) oraz Zze w materialach podatnych na rozwéj
mikroorganizméw nastepuje utrata podstawowych wilasciwosci (Lit. 2). Ponizsze badanie zostalo
przeprowadzone w celu ustalenia podatnosci niewzmocnionego PVC na rozwoj grzybow.

Niniejszy raport stanowi szczegélowy opis badania z zakresu podatnosci sztywnego PVC,
przygotowanego bez zadnych dodatkéw przeciwbakteryjnych, na rozwdj grzyb6éw przy uzyciu metody
opisanej w ramach ISO 846-Czegs¢ A.

Materialy badawcze

Probki (o wymiarach ok. 50mm x 50mm kazda) z niewzmocnionej, sztywnej formy PVC (Sanparrel)
(grubo$¢ ok. 2 mm) dostarczone zostaly przez firm¢ Gradus Ltd. Niewzmocniona folia z tworzyw
sztucznych (poliestrowa) dostarczona zostata przez firm¢ IMSL jako material odniesienia. Wszystkie
probki przed poddaniem ich badaniu przechowywane byly ciemnosci w temp. 20°C. Wszystkie probki
PVC zostaty oczyszczone za pomoca detergentu Decon 90 (1%), a nastepnie dokladnie przeptukane i
wytarte chusteczka papierowa nasaczong 70% (v/v) roztworem etanolu w wodzie przed przystapieniem
do badan.

Metody

Aktywnosc¢ grzybobdjcza udalo sie ustali¢ w oparciu o metode okreslona w normie ISO 846 Cze$¢ A —
Migdzynarodowa Metoda Znormalizowana. Tworzywa sztuczne — Ocena dziatania mikroorganizméw.

ISO 846-A

Repliki (6) prébek laboratoryjnych (50 mm x 50 mm kazda) umieszczone zostaty na "niekompletnym
podiozu” plytek agarowych (zobacz: Zalacznik A). Trzy repliki probek zostaty zaszczepione (zaréwno
probka, jak i jej podioze) nawazka (1000 pl) mieszaniny zarodnikéw (10° zarodnikéw ml™") grzybéw
wymienionych w ponizszej Tabeli 1, zgodnie z wymaganiami normy ISO 846. Pozostale trzy repliki
nie zostaly poddane inokulacji, jak okreslono w normie. Nastgpnie prébki inkubowano przez okres nie
dluzszy niz 4 tygodnie w temp. 20°C i wilgotnosci > 90% RH

Plytki zostaly poddane ocenie, a ich wyglad zarejestrowany fotograficznie po 4 tygodniach od
zaszczepienia (inokulacji).

IMSL 2010/03/004.2A: Strona 1 z 7



Tabela 1: Inokulacja grzybami

Prébki Numer referencyjny

ATCC 6275
Aspergillus niger van Tieghem

CMI 114933
Pencillium funiculosum Thom

. P ATCC 18502
Paecilomyces variotii bainer
4

Gliocladium virens Miller et al ATCC 3645

ATCC 6205

Chaetomium globosum Kunze : Fries

ATCC: Amerykanska Kolekcja Hodowli Komérkowych
CMI. CABI Bioscience, Egham, UK (dawniej IMI , International Mycological Institute )

Wyniki/ Oméwienie
Wyniki przedstawiono w Tabeli 2 w formie indywidualnych oznaczen wzrostu repliki prébek

materiatu. W Plytkach 1 - 2 pokazano réwniez sterylna kontrole nieinokulowang i probki materiatu oraz
kontrol¢ inokulowang i probki materiatu po 4-tygodniowej inkubacji.

Tabela 2: Wyniki w formie indywidualnych oznaczen wzrostu

Oznaczenie Wzrostu
Obrobka
Sterylny (S) Inokulowany (I)
0,0,0,0,0 5,5,3,5,5
Blank
Sanparrel PVC 0,0,0,0,0 5,5,5.5,5

KLUCZ 0= Zerowy wzrost, | = Lekki wzrost widoczny jedynie pod mikroskopem, 2 = Lekki wzrost widoczny nieuzbrojonym
okiem wokét prébki, 4 = Umiarkowany wzrost widoczny nieuzbrojonym okiem wokét probki, 5 = Znaczacy wzrost
widoczny nieuzbrojonym okiem wokot probki, 6 = Wzrost na powierzchni probki.

Powyzsze wyniki wskazuja, ze nie zaobserwowano zadnego wzrostu grzyb6éw na prébkach sterylnych
materiatu odniesienia i sztywnego PVC umieszczonych na nieinokulowanym agarze. Z drugiej strony
odnotowano znaczacy wzrost na podiozu wokot wszystkich prébek materiatu odniesienia i PVC po
zaszczepieniu ich zawiesing zarodnikéw. Wobec braku Zrédta wegla w podlozu, wzrost najwyrazniej
regulowany byl przez obecnos¢ skladnikéw rozprzestrzeniajacych si¢ ze zwiazkéw tworzyw
sztucznych. Nie zaobserwowano zadnego wzrostu na samych prébkach badawczych, przy czym wzrost
ograniczat si¢ do podioza wokot ptytek badawczych. Zatem mozna wysunaé wniosek, ze sam polimer
nie musi by¢ podatny na rozwdj grzybéw i moze, z powodu katalizatoréw jonu metalu, wykazywac
wlasciwoéci grzybobojcze w braku agaru.
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Dane Surowe

Dane surowe dotyczacego tego badania beda przechowywane w pliku IMSL2010/03/004 w Archiwum
firmy IMSL w Pale Lane, Hartley Wintney, Hants, RG27 8DH, UK przez okres 12 lat od daty
publikacji tego raportu, o ile nie zostang przekazane inne zalecenia w tym wzgledzie.
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